  表一、調查項目及檢測方法

	調查（檢測）項目
	方法

	價格調查
	比較水性漆及油性漆每罐的單價。

	標示調查
	商品標示法第九條、第十條。

	苯、甲苯、鄰-二甲苯、間,對-二甲苯及乙苯
	氣相層析串連質譜儀（GC／MS）

	甲醛
	ISO 14184-2 

	重金屬
	ASTM D3335-85a 


表二、水性漆及油性漆檢測結果

排序原則：1.標示合格者；2.苯含量較低者；3.甲苯含量較低者；4.乙苯含量較低者；5.甲醛含量較低者；6.白色未檢出鉛者；7.白色未檢出鉻者；8.白色漆類單價較低者。

	編號
	品牌
	單罐價格（元）
	單價（元／100mL）（註1）
	 標示（註2）
	標示成分
	苯類化合物（註3）
	甲醛（註4）
　
	重金屬（註5）

	　
	苯
	甲苯
	鄰-二甲苯
	間,對-二甲苯
	乙苯
	
	鉛
	鉻

	水性漆

	1
	虹牌平光水性水泥漆
	百合白＃2192
	330
	9
	○
	合成樹脂、鈦白粉、顏料、添加劑、水
	○
	○
	○
	○
	○
	△
	○
	○

	
	
	黃＃420-18
	130
	13
	○
	壓克力樹脂、鈦白粉、顏料、添加劑、水
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	綠＃420-6
	130
	13
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	紅＃406-25
	150
	15
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	2
	青葉水性水泥漆
	玫瑰白＃101
	130
	13
	○
	水性壓克力樹脂和醋酸乙烯樹脂、顏料、添加劑
	○

	○
	○
	○
	○
	△
	○
	○

	
	
	純黃＃18
	140
	14
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	綠＃6
	140
	14
	○
	乳化樹脂、顏料、水、添加劑
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	紅＃25
	140
	14
	○
	水性壓克力樹脂和醋酸乙烯樹脂、顏料、添加劑
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	3
	得利全效合一乳膠漆
	百合白＃A986-2192
	435
	17
	○
	合成樹脂、有機顏料、無機顏料、添加劑、水
	○
	○
	○
	○
	○
	△△
	△
	○

	
	
	絨毛黃＃A986-2174
	435
	17
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	○

	
	
	風鈴草＃A986-2206
	435
	17
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	紅粉茵＃A986-54056
	435
	17
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	○

	4
	豐彩平光乳膠漆
	玫瑰白
	229
	9
	○
	合成樹脂、顏料、添加劑、水
	○
	○
	○
	○
	○
	△△△
	○
	○

	
	
	檸檬黃
	229
	9
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	淺草綠
	229
	9
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	瓦紅
	229
	9
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	5
	明星水性塗料平光
	百合白cp-56＃2192
	110
	11
	○
	合成樹脂、添加劑、顏料、水
	○
	○
	○
	○
	○
	△
	○
	○

	
	
	純黃＃18
	130
	13
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	綠
	130
	13
	●cd
	壓克力樹脂
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	硃紅＃25
	150
	15
	○
	合成樹脂、添加劑、顏料、水
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	6
	久大水性水泥漆室內平光型
	百合白＃6092
	110
	－
	●23
	水性壓克力樹脂、添加劑
	○
	○
	○
	○
	○
	△△△
	○
	○

	
	
	純黃＃7018
	140
	－
	●23
	
	
	
	
	
	
	
	△△△
	△△△

	
	
	如意綠＃7046
	140
	－
	●23
	
	
	
	
	
	
	
	△
	○

	
	
	大麗紅＃7042
	140
	－
	●23
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	油性漆

	7
	明星水泥漆
	白
	140
	14
	○
	合成樹脂、混存物、礦油精
	○
	△△
	△△△
	△△△△
	△△△
	△
	○
	○

	
	
	黃＃18
	150
	15
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△
	△△△

	
	
	綠＃6
	150
	15
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△
	△△△

	
	
	紅
	150
	15
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	8
	虹牌調和漆
	特白色
	145
	15
	○
	樹脂、顏料、溶劑、松香水
	○

	△△

	△△△

	△△△

	△△△

	△

	△△
	○

	
	
	純黃＃18
	135
	14
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△
	△△△

	
	
	翠綠＃65
	145
	15
	○
	樹脂、顏料、溶劑
	
	
	
	
	
	
	△△
	△

	
	
	紅色＃25
	145
	15
	○
	樹脂、顏料、溶劑、松香水
	
	
	
	
	
	
	△
	○

	9
	豐彩調和漆
	特白＃100
	129
	13
	○
	合成樹脂、顏料、油漆溶劑
	○
	△△
	△△△
	△△△
	△△△
	△
	△△△
	○

	
	
	純黃＃18
	119
	12
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△△
	△△△

	
	
	彩綠＃6
	129
	13
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△△
	△△△

	
	
	硃紅＃25
	129
	13
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△△△
	△△

	10
	豐彩油性水泥漆
	白
	429
	11
	○
	合成樹脂、顏料、油漆溶劑
	○
	△△△△
	△△△△
	△△△△
	△△△△
	△
	○
	○

	
	
	淺黃
	429
	11
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	草綠
	429
	11
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	△△△

	
	
	珠紅色
	429
	11
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	△

	11
	得利美亮漆
	純白＃A365T55361
	176
	22
	○
	醇酸樹脂、有機顏料、無機顏料、添加劑、油漆溶劑、礦油精
	△
	△
	△△
	△△△
	△△
	△
	○
	○

	
	
	純黃＃A365T2024
	219
	27
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	彩綠＃A365T53219
	176
	22
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	
	
	朱紅＃A365T54026
	219
	27
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○

	12
	青葉油性水泥漆
	白
	130
	13
	○
	合成樹脂、顏料、甲苯、二甲苯
	△△
	△△△△
	△△△
	△△△△
	△△△
	△
	△
	○

	
	
	黃＃18
	140
	14
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	○

	
	
	綠＃6
	140
	14
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	△

	
	
	硃紅＃25
	140
	14
	○
	
	
	
	
	
	
	
	△
	○


註：苯類化合物及甲醛檢測項目，僅針對白色樣品進行。

1.「單價（元／100 mL）」ㄧ欄中，「－」表示未標示容量。

2.「標示」ㄧ欄中，「○」表示符合商品標示法第九條及第十條的規定；「●」表示不符合規定，其後符號表示不符合的項目：「1」商品名稱；「2」生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址；「3」商品內容：主要成分或材料。淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位；「4」國曆或西曆製造日期，但有時效性者，應加註有效日期或有效期間；「5」其他依中央主管機關規定，應行標示之事項；「a」用途；「b」使用方法；「c」保存方法；「d」其他應注意事項。
3.「苯」ㄧ欄中，「○」表示未檢出苯；「△」表示檢出。「△」為50 ppm以下；「△△」為50 ppm以上。

  「甲苯」、「鄰-二甲苯」、「間,對-二甲苯」及「乙苯」四欄中，「○」表示未檢出；「△」表示檢出。「△」為103  ppm以下；「△△」為103～104 ppm之間；「△△△」為104～105 ppm之間；「△△△△」為105 ppm以上。

4.「甲醛」ㄧ欄中，「△」表示檢出甲醛；「△」為1～20 ppm之間；「△△」為20～50 ppm之間；「△△△」為50～80 ppm之間。

5.「鉛」及「鉻」二欄中，「○」表示未檢出重金屬鉛；「△」表示檢出。「△」為102 ppm以下；「△△」為102～103 ppm之間；「△△△」為103～104ppm之間；「△△△△」為104 ppm以上。
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